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Dimensions standards des panneaux de bois lamellé croisé CLT

PM panneaux / Panneaux muraux

Epaisseur du panneau (mm) Nombre de couches Emplacement des lamelles
T L T L T

60 3 20 20 20

80 3 30 20 30

920 5 30 30 30

100 3 30 40 30

120 3 40 40 40

100 5 20 20 20 20 20
120 5 30 20 20 20 30
140 5 40 20 20 20 40
160 5] 40 20 40 20 40
180 5 40 30 40 30 40
200 5 40 40 40 40 40

L - Lamelles en direction longitudinale, T - Lamelles en direction transversale

Pl : PT Panneaux de plafond intermédiaire et de plafond/toit

Epaisseur du panneau (mm) Nombre de couches Emplacement des lamelles
L T L T L T L
60 3 20 20 20
80 3 30 20 30
20 3 30 30 30
100 3 30 40 30
120 3 40 40 40
100 5 20 20 20 20 20
120 5 30 20 20 20 30
140 5 40 20 20 20 40
160 5 40 20 40 20 40
180 5 40 30 40 30 40
200 5 40 40 40 40 40
220 7 30 30 30 40 30 30 30
240 7 30 40 30 40 30 40 30
260 7 40 40 30 40 30 40 40
280 7 40 40 40 40 40 40 40

L - Lamelles en direction longitudinale, T - Lamelles en direction transversale
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